
방수도 시험 

 

직물의 방수성은 직물의 고유적 성질과 형태적 성질에 의하여 결정되고 

또 외부인자 즉, 직물과 접촉하는 물의 양, 접촉시간, 직물과 물의 온도, 직

물의 흡수상태, 빗방울이 직물에 충돌하는 힘, 도포(Coating)물질의 양과 성

분, 방수제의 성질 등에 의하여 결정된다. 

직물의 방수, 발수 시험방법을 열거해보면 첫째로, 표면 습윤저항을 측정

하는 스프레이 시험법이 있고 둘째로, 흡수습윤저항을 측정하는 동적흡수도 

및 정적흡수도 시험방법이 있다. 셋째로는 침수습윤저항을 측정하는 빗물시

험, 적수침투시험, 정수압에 의한 저수압법 및 고수압법이 있다. 

 

1. 발수도 시험방법 (Water Repellency, Spray test) 

발수도는 물에 의한 습윤저항을 측정하는 방법으로 간편하고 시험조작이 

단순하여 공장의 생산관리 목적으로 매우 유익하다. 

시험방법은 20×20cm의 시험편을 스프레이 시험기의 직경 15cm 클램프에 

팽팽히 물린 후 깔대기를 통해 250ml 증류수를 높이 15cm에서 그 표면에 

뿌려준 다음 클램프에 끼워진 시험편을 털어 여분의 물방울을 제거한 후 표

준사진과 비교하여 등급이나 점수로 판별한다. 

   

< 스프레이 시험기>             <발수도 시험 표준판정 사진> 
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2. 내수도 시험 (Water Resistance) 

내수도 시험은 물의 습윤 또는 침투에 대한 직물의 저항성을 말하며 측정

방법에는 저수압법과 고수압법이 있다. 

저수압에 의한 내수도 시험은 내수압시험기(Hydrostatic Pressure Tester)를 

사용하여 캔바스(Canvas), 타포린(Tarpaulin), 우의 등과 같은 직물을 시험하

는데 적합하며 시험편을 부하면적 102.6cm²(지름 11.4cm)의 원형 클램프에 

물린 다음 초당 1cm로 수압을 일정하게 증가시켜 시험편 뒷면 3개소로부터 

물방울이 보이기 시작할 때의 수압을 cm단위로 읽어준다. 

고수압에 의한 내수도 시험은 도포직물에 적용되며 뮬렌시험기의 고무막

을 제거하고 압력실에 글리세린 대신에 물을 채우고 시험편의 표면이 물과 

접촉하도록 클램프에 물린 후 분당 95±5ml의 수압으로 상승시켜 물이 시험

편 뒷면에 나타나는 순간의 수압을 Kg/cm²로 측정한다. 

 

     

<내수압시험기> 

 

3. 빗물시험 (Rain Test) 

무게를 단 흡습지를 시료의 뒷면에 놓고 앞면에 일정한 압력(2.3.4.5. 6.7.8 

FT)의 빗물을 5분 동안 뿌려준 후 침투된 물의 양을 측정하는 방법이다. 
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미국의 세관에서 도포직물을 구별하는 기준으로 이 방법을 사용하는데  

이때 2피트 압력에서 2분 동안 빗물을 뿌려준 후 투과된 물의 양이 1그램 

이하이어야 한다. 

 

 

 

 

<빗물시험기> 
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