
필링(Pilling) 

 

필링은 주로 스테이플 섬유(staple fiber)로 방적한 실로 제직 및 편성한 천

의 표면에 나타나는 물리적인 결점으로서 실의 구성섬유가 약해지면 천의 

외관과 촉감이 나빠진다. 필(pill)이란 섬유가 서로 엉킨 조그만 볼(boll)이나 

번치(bunch)를 말한다. 일반적으로 필링 현상은 천연섬유보다 합성섬유를 혼

방하는 경우, 천연섬유의 강도보다 합성섬유의 강도가 크기 때문에 합성섬유

의 주위를 천연섬유가 둘러 싸게 되어 필의 형성이 많으며, 필이 없어지는 

기간도 길어진다. 이러한 필의 생성 및 감소 거동은 다음과 같은 3단계로 나

눌 수 있다. 

① 기계적인 작용으로 인해 섬유가 표면으로 돌출한다. 즉 이들 섬유는 퍼즈

(fuzz)를 형성한다. 

② 연속적인 기계적 작용으로 인해 퍼즈가 서로 엉킨다. 즉 필을 형성한다. 

③ 이러한 기계적인 작용이 계속 퍼즈로부터 형성된 필이 감소한다. 이와 같

은 필의 형성 및 소멸과정을 평가하는 방법은 여러 가지가 있으나 일반적

으로 이용되고 있는 방법은 일정시간 동안 시험기에서 필을 형성 시킨 다

음 <표 1>과 같은 기준으로 평가한다. 

 

<표 1> 표준 등급표 

등급 평어 판정기준 대응영어 

5 
4 
3 
2 
1 

수 
우 
미 
양 
가 

전혀 필링이 안된 것 
약간 필링이 된 것 
보통정도로 필링이 된 것 
많이 필링이 된 것 
아주 필링이 많이 된 것 

Excellent resistance (No pilling) 
Good resistance (Slight pilling) 
Medium resistance (Moderate pilling) 
Poor resistance (Heavy pilling) 
Very poor resistance (Very severe pilling) 
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필의 상태를 알아보기 위한 시험방법은 5종류가 있는데 이것에 대한 개요

를 살펴보면 다음과 같다. 

 

① ICI 박스법 

천의 필링시험에 공통으로 사용되고 있으나 주로 편성물의 시험에 많이 

사용되고 있다. Cork Liner가 부착된 정육면체의 통에 시험편을 

polyurethane-tube에 끼워서 회전시키면 마찰되면서 필이 발생된다. 직물의 

경우 주로 10시간, 편성물인 경우 5시간을 시험한다. 

 

② 랜덤 텀블링(Random tumble)법 

이 방법도 ICI 박스법과 마찬가지로 편성물 시험에 주로 많이 사용한다. 

코르크 라이너(cork liner)가 원통형의 챔버(chamber) 내에 부착되어 있으며 

임펠러(impeller)가 시험편을 코르크 라이너에 마찰 시켜 필을 형성시킨다. 

주로 1시간 정도 시험하여  판정한다. 

 

③ 마틴데일(Martindale)법 

주로 모직물 혹은 모 혼방직물에 사용하며 동일한 천으로서 마찰 시켜   

필을 형성시킨다. 주로 1,000cycle 정도 마찰 시켜 필을 판정한다. 

 

④ 브러시 스폰지(Brush and sponge)법 

일반적으로 신축성이 크지 않은 직물에 많이 사용되며 직물에 표면을 브

러시로 문질러서 퍼즈를 형성시킨 후에 스폰지를 문질러서 필을 형성시키

는 방법이다. 주로 브러시로 5분, 스폰지로 5분 시험하여 필을 판정한다. 
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⑤ 브러시(Brush)법 

직물에 주로 사용되며 브러시로 문질러서 퍼즈를 형성시키고 천과 천끼리 

마찰 시켜 필을 형성시킨다. 주로 브러시로 3분, 천과 천끼리 3분 마찰 시

켜 시험한다. 

 


