
유리 포름알데시드의 속성분석법 

 

밀폐법(Sealed jar method)에 의한 시험법으로 직물중에 함유되어 있는 포름

알데히드 양을 어떻게 하면 좀더 빠른 방법으로 측정할 수 있는지를 모색하

기 위하여 J. P. Stevens 기술센터에서 분석실험을 수행해 왔던 것이다. 

표준방법(포름알데히드 수지 처리한 직물에서 유리되는 포름알데히드양(냄

새)을 측정하는 방법)인 AACTT Test Method 112-1972 즉 밀폐법은 밀폐병에 

물 50ml을 넣고 직물의 시험편이 물에 닿지 않도록 걸어 놓고, 49℃의 건조

기에서 20시간동안 방치해 두는 방법을 말한다.  

방치가 끝난 다음, 물 1ml에 함유되어 있는 포름알데히드의 양은 비색적으

로 분석된다. 

직물의 유리 포름알데히드양은 광도(photometric)측정치에서 얻어진 결과로

부터 계산된다. 표준방법에 의한 여러가지 시험조건은 제품의 실제 저장조건

과 유사한 조건하에서 유리되는 포름알데히드양의 측정치를 알기 위하여 개

발되었다. 

밀폐법에 의한 시험법이 시간을 좀 낭비한다고는 하지만, 여러가지 조건으

로 열처리한 직물을 분석하는데 있어서나, 또는 직물에 처리된 염료에 의한 

방해를 받지 않으며 다량이 샘플을 효과적으로 처리하는데 있어서 가장 좋

은 방법이라고 Stevens 기술센터에서 행한 실험이 나타내주고 있다. 그래서 

밀폐법에 의해 소요되는 측정시간을 어떻게 하면 줄일 수 잇는 가에 중점을 

두었다.  

방치 추출온도를 증가시키면 포름알데히드가 직물로부터 수용액상으로 추

출되는데 소요되는 시간을 줄이게 된다고 이 실험에서 기대되고 있다. 따라

서 매개변수사이의 관계가 성립될 수 만 있다면, 온도를 증가시키므로써 더 



짧은 시간에 유리 포름알데히드의 양을 측정할 수 있다는 것이다. 똑 같은 

직물을 샘플로 사용했을 때 유리포름알데히드 함량과 여러가지 온도에서 조

작된 건조기내의 방치시간에서 얻어진 경로가 사이의 관계를 결정하기 위하

여 여러가지 실험을 행하였다. 한가지 직물만을 사용하며는 유리 포름알데히

드양이 모든 측정치에 대해서 일정하다는 것을 보인다. 

유리 포름알데히드양이 일정할 때 방치시간 온도를 대수 그래프상에 도시

하면 49℃와 80℃ 사이에서 직선이 됨을 알 수 있으며, 일직선상의 범위에서 

회귀곡선을 분석해 보면 T=(3.501-log10t)/0.0448이라는 관계식을 나타낸다. (단 

T : 온도 t : 시간) 

45℃보다 높은 어떤 온도를 이용하는 변형된 조건하에서 유리 포름알데히

드양을 분석할 수 있음을 이와 같은 수학적인 관계가 말해주고 있다. 

이러한 대조적인 조건(온도가 상승하면 시간이 감소되는 조건)의 일례로서 

65℃에서 4시간의 방치시간에서 얻어진 결과의 49℃, 20시간의 방치시간에서 

얻어진 결과와 거의 일치한다고 이들 실험결과가 보여주고 있다. 이러한 대

조적인 조건으로 분석할 때 여러가지 가교결합제로 처리한 직물이나 여러가

지 수준의 유리 포름알데히드를 함유하고 있는 직물의 모든 분석치는 실험

오차내에서 동일한 수치를 보였다. 

온도를 증가시킴에 따라 방치시간이 감소된 조건하에서 분석한 측정치와 

표준조건에서 얻어진 결과는 통계학적으로 일치한다는 것이다. 

이러한 상관관계를 이용함으로써 측정자로 하여금 2일간 걸리던 한 뱃취

의 샘플측정을 하루내로 처리할 수 있도록 하는 것이다. 

분석시간을 더욱 줄이려고 한다면 샘플을 자동으로 분리하는 장치를 이용

하거나, 시험한 뱃취의 각 샘플에 대한 데이터 계산치 또는 유리 포름알데히

드 양을 컴퓨터에 표시할 수 있도록 되어 있는 Fortron Computor Program을 



개발함으로써 이루어질 수 있다. 실험에 대한 세부사항은 멀지 않아 발표하

게 될 것이다. 

 

 

 


