
직물의 결점 (3) 

 

 

3. 변사(邊絲)에 관한 결점 

변사당김 흠, 변사 늘어짐 흠, 변사 굽어짐, 짚신변부<그림 1>, 변부 무너

짐, 변폭부정(不整), 변부 파열, 변부 흠, 변부 오염. 

오염이나 가벼운 결점은 염색가공, 공정에서 수정할 수 있는 경우도 있다. 

 

 

<그림 1> 짚신변부 

 

4. 조직에 관한 결점 

조직틀림, 무늬틀림, 바늘흠, 시금(矢金) 흠, 줄무늬 틀림, 문지흠, 무늬 불

균일흠, Slippage. 이러한 결점은 염색가공 공정을 거쳐도 그대로 남는 경우가 

많다. 
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5. 규격에 관한 결점 

폭부족, 길이부족, 중량부족, 폭부동, 밀도부족. 

이러한 결점도 염색가공 공정에서의 수정은 어렵다. 

 

6. 흠 

부사(浮絲)흠 : 실의 엉킴에 의해 개구가 완전하지 못하고 위사가 여러 가

닥 뛰어서 조직된 것. 

부직(浮織)흠<그림 2> : 경사와 위사가 부분적으로 조직되지 않고 부출해 

있는 흠. 

 

 

<그림 2> 부직흠 

 

북침흠<그림 3> : Shuttle이 저구(杼口)에 끼워진 채로 바디가 쳐져서 실의 

절단 또는 부분적으로 후단(厚段) 및 박단(薄段)이 발생한 것. 
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<그림 3> 북침흠 

 

 

 

<그림 4> 템플흠 

 3



 

<그림 5> Strip 흠 

 

 

<그림 6> Fork흠 
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<그림 7> 마찰흠 

 

템플흠<그림 4>, Strip흠<그림 5>, 보수흠, Fork흠<그림 6>, 구멍흠, 마찰흠<

그림 7> 

이러한 결점도 염색가공 공정을 거쳐도 그대로 남는다. 

 

7. 오염 

경사오염, 위사오염, 품찌꺼기오염, 북집오염, Cut mark오염, 인장(印章)오염, 

곰팡이오염, 녹오염, Pitch오염, 세탁불량오염, 종광 및 바디오염, 기초(機草)오

염, 기름(油)오염, 이러한 결점은 염색가공 공정에서 수정할 수 있는 것이 많

다. 


