
2008년 세계 섬유생산 동향 

 

1. 세계의 섬유생산 

2008년 세계 주요 섬유의 생산은 전년 대비 5% 감소한 6,510만톤으로, 

2005년 이후 감소하고 있다. 면은 7.9%, 화학섬유는 3.3% 감소하였다<표 1>. 

 

<표 1> 세계 주요 섬유의 생산량 

(1000톤) 

화학섬유 
구분 전체섬유 

계 합섬 셀룰로스 
면 양모 견 

2002 50,726 30,038 27,913 2,125 19,323 1,268 97 

2003 53,467 31,419 29,163 2,256 20,720 1,227 102 

2004 61,689 34,149 31,694 2,456 26,204 1,220 115 

2005 60,234 34,485 31,892 2,593 24,398 1,218 133 

2006 65,792 37,778 35,080 2,698 26,635 1,234 145 

2007 68,540 40,953 37,938 3,015 26,229 1,202 156 

2008 65,093 39,607 36,818 2,789 24,170 1,160 156 

08/07(%) -5.0 -3.3 -3.0 -7.5 -7.9 -3.5 0.0 

구성비(%) 100.0 59.7 55.4 4.4 38.3 1.8 0.2 

주) 일본화학섬유협회 추정, 면, 양모는 계절 년도 

 

천연섬유의 경우, 면은 바이오 에탄올 작물과의 경합도 있고, 미국을 필두

로 중국, 인도, 우즈베키스탄, 브라질과 같은 주요 생산국의 생산량이 모두 

감소하여, 전년 대비 7.9%의 감소가 전망되고 있다. 양모는 가뭄의 영향이 
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계속되어 최대 생산국인 호주의 생산량이 감소하였으며, 그 밖의 나라들의 

생산량도 감소하여 세계 전체로는 3.5%의 감소를 보이고 있다. 

화학섬유는 전년 대비 3.3% 감소한 3,960만톤, 합섬(올레핀섬유 제외)은 

3% 감소한 3,680만톤, 셀룰로스 섬유(아세테이트 토우 제외)는 7.5% 감소한 

279만톤, 레이온은 호황이 끝나면서 7년 만에 감소하였다. 

화학섬유의 3.3% 감소는 세계적으로 경기가 정체되었던 1982년의 6.7% 감

소이후 가장 크게 떨어진 것이다. 화학섬유의 생산은 오일쇼크의 영향으로 

1975년에 6.4% 떨어 졌으며, 2008년은 태평양 전쟁 후 3번째로 큰 낙폭을 보

였다. 합성섬유의 경우는 2번째로 큰 낙폭이었다. 국가와 지역마다 약간의 

차이는 있지만, 전체적으로 8월 이후 감소가 가속되고 있다. 

세계 주요 섬유의 생산량 추이(1998년~2008년)는 <그림 1>에 나타나 있다. 
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<그림 1> 세계 주요 섬유의 생산량 추이(1998년~2008년) 
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2. 세계의 화학섬유 생산 

(1) 국가 및 지역별 화학섬유 생산량 

 

<표 2> 주요 국가 및 지역의 화학섬유 생산량(2008년) 

(1000톤) 

폴리에스터 
지역 

필라 
멘트 

스테 
이플 

나일론
S+F 

아크릴
S 

합섬 
계 

셀룰 
로스 
계 

화섬 
계 
구성비

(%) 

일본 
244 

-6.9 

191 

-6.2 

114 

-6.2 

145 

-38.7 

771 

-14.5 

70 

-2.8 

840 

-13.6 

2.1 

 

한국 
683 

-3.7 

494 

-7.8 

131 

-9.5 

49 

-4.8 

1,357 

-8.2 

9 

-3.4 

1,366 

-8.2 

3.4 

 

대만 
1,045 

-15.1 

499 

-14.3 

418 

-17.4 

93 

-32.1 

2,074 

-16.4 

116 

-14.9 

2,190 

-16.3 

5.5 

 

중국 
12,584 

4.0 

7,233 

4.0 

1,017 

3.6 

606 

-25.4 

21,678 

2.8 

1,358 

-7.2 

23,036 

2.2 

58.2 

 

ASEAN 
1,194 

-4.5 

876 

-3.5 

125 

-5.0 

94 

-5.0 

2,299 

-4.1 

400 

-5.0 

2,698 

-4.3 

6.8 

 

인도 
1,305 

-6.5 

765 

-11.8 

94 

-1.7 

76 

-4.3 

2,239 

-8.2 

317 

-7.1 

2,557 

-8.0 

6.5 

 

미국 
416 

-10.9 

660 

-15.6 

753 

-19.7 

0 

0.0 

1,939 

-16.4 

23 

-8.0 

1,962 

-16.3 

5.0 

 

서유럽 
460 

-19.6 

470 

-10.2 

463 

-9.7 

650 

-8.0 

2,070 

-12.5 

435 

-3.7 

2,505 

-11.1 

6.3 

 

세계 

합계 

18,548 

-0.4 

12,147 

-1.5 

3,602 

-8.6 

2,018 

-17.6 

36,818 

-3.0 

2,789 

-7.5 

39,607 

-3.3 

100.0 

 

㈜ 1.상단은 생산량, 하단은 전년 대비 증감율(%)  2. 추정을 포함 3. 올레핀 섬유, 아세테이

트 토우 제외 

 

주요 국가 및 지역별로 화학섬유의 생산량을 보면, 14년 연속 전년 대비 2

자리수 증가를 지속하고 있는 중국은 전년 대비 2.2% 증가에 머물렀다. 인도
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는 8% 감소하여 3년 만에 생산이 감소하였다. 일본, 대만, 미국, 서유럽은 2

자리수 감소를 하였다. 이러한 지역은 2000년 이후 생산 감소가 지속되었지

만, 2008년에는 생산 감소의 폭이 보다 커졌다. 

 <표 2>에 2008년 주요 국가 및 지역의 화학섬유 생산량이 나타나 있다. 

 중국의 증가세가 약간 주춤하고 그외 국가 및 지역의 생산 감소가 지속되

어, 세계 생산 점유율이 전년 대비 55%에서 2008년은 58%로 증대되었다. 

세계 주요 국가 및 지역의 화학섬유 생산량 추이(1998년~2008년)는 <그림 

2>에 나타나 있다. 

 한국은 8년 연속 감소하여 2007년은 기업 구조조정으로 일단 감소는 잠시 

멈추었지만, 다시 감소하였다. 대만은 16.3%로 대폭 감소하여, 6년 연속 생산

이 감소하였다. ASEAN은 국가에 따라 다양한 모양이지만, 전반적으로는 감

소하는 모양. 미국은 2007년에 이어서 여러 공장들이 패쇄하여 16.3% 감소, 

대만과 같이 큰 폭으로 감소하였다. 서유럽은 폴리에스터를 중심으로 전반적

으로 부진하여 11.1% 감소하였다. 
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<그림 2> 세계 주요 국가 및 지역의 화학섬유 생산량 추이(1998년~20
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(2) 품종별 화학섬유 생산량 

 주요 품종별로는, 폴리에스터는 필라멘트가 전년 대비 0.4% 감소한 1,855

만톤, 스테이플이 1.5% 감소한 1,215만톤 이었다. 현재의 추정으로는 필라멘

트와 스테이플을 합하여 0.8%로 조금 감소했지만, 폴리에스터가 감소한 것은 

1982년 이후 처음이다. 

 나일론은 8.6% 감소한 360만톤으로 필라멘트와 스테이플 모두 감소하였다. 

근년에는 400만톤 전후로 횡보를 유지하고 있지만, 1994년 이후 360만톤 대

로 감소하였다. 

 

100 만톤 
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폴리에스터 S 

셀

아

<그림 3> 세계 주요 화학섬유 품종의 생산량 추이(199

 

 아크릴 스테이플은 17.6% 감소한 202만톤으로 주요 품종

감소하였다. 셀룰로스 섬유는 필라멘트와 스테이플 모두 감
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7.5% 감소한 279만톤 이었다. 

세계 주요 화학섬유 품종의 생산량 추이(1998년~2008년)는 <그림 3>에 나

타나 있다. 

 

(3) 품종별 및 지역별 생산량 

 ① 폴리에스터 필라멘트 

폴리에스터 필라멘트의 2008년 생산량은 전년 대비 0.4% 감소한 1,855만톤

이며 세계의 68%를 생산하고 있는 중국은 4% 증가에 그쳤다. 생산량 증가를 

유지했던 인도는 감소로 돌아섰으며(6.5% 감소), 대만은 설비 축소로 15.1% 

대폭 감소, 같은 양상으로 설비를 축소한 한국은 3.7% 감소, 미국과 서유럽

은 두 자리수 감소를 기록하였다. ASEAN지역도 감소하였다. 주요 지역별 폴

리에스터 필라멘트의 생산량 추이(1998년~2008년)는 <그림 4>에 나타나 있다. 

 

② 폴리에스터 스테이플 

폴리에스터 스테이플의 2008년 생산량은 전년 대비 1.5% 감소한 1,215만톤

으로 중국은 4% 증가에 그쳤으며, 인도는 11.8% 감소하여 3년 만에 감소하

였다. 미국은 15.6% 감소한 66만톤으로 대형 제조 메이커가 생산 중단을 결

정하였다. 대만은 대폭적인 설비 축소와 수출 감소의 영향으로 14.3% 감소되

어 4년 연속 두 자리수 감소를, 서유럽, 일본, 한국 및 ASEAN지역도 감소하

였다. 주요 지역별 폴리에스터 스테이플의 생산량 추이(1998년~2008년)는 <

그림 5>에 나타나 있다. 

 

③ 나일론 

나일론의 2008년 생산량은 전년 대비 8.6% 감소한 360만톤. 중국이 3.6% 
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증가한 102만톤에 그쳤으며, 미국은 전체의 80%를 점유하고 있는 카페트용 

나일론의 부진이 이어지고 패쇄되는 공장도 있어 5년 연속 생산량이 감소되

었다. 또한 수출이 감소된 한국과 대만도 감소 되었다. 주요 지역별 나일론

의 생산량 추이(1998년~2008년)는 <그림 6>에 나타나 있다. 
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인

<그림 4> 주요 지역별 폴리에스터 필라멘트의 생산량 추이(1998년~2008년) 

 

<그림 5> 주요 지역별 폴리에스터 스테이플의 생산량 추이(1998년~2008년) 
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<그림 6> 주요 지역별 나일론의 생산량 추이(1998년~200
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<그림 7> 주요 지역별 아크릴 스테이플의 생산량 추이(1998년
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④ 아크릴 스테이플 

 아크릴 스테이플의 2008년 생산량은 전년 대비 17.6% 감소한 202만톤으로 

4년 연속 감소하였으며, 원료 가격의 급등으로 소재 대체가 진전되어 수요가 

감소한 중국은 25.4%로 크게 감소하였다. 서유럽은 8% 감소하여 6년 연속 

감소하였으며, 수출의 부진으로 일본, 대만은 각각 38.7%, 32.1%로 대폭 감소

하였다. 주요 지역별 아크릴 스테이플의 생산량 추이(1998년~2008년)는 <그

림 7>에 나타나 있다. 

 

 

3. 일본의 화학섬유 생산 

 2008년 일본의 화학섬유 생산량은 107만톤(올레핀, 아세테이트 토우 포함)

으로, 전년 대비 10.3% 감소하였다. 합섬이 감소한 반면, 셀룰로스 섬유는 증

가 하였다<표 3>. 화학섬유 생산이 전년 대비 두 자리수 감소 한 것은 1975

년 이후 처음이다. 

일본의 합성섬유 생산량은 12.7% 감소한 90만톤으로 8년 연속 감소하였으

며, 1969년 이후 100만톤 감소하였다. 폴리프로필렌 스테이플이 소폭 증가하

고 비닐론 스테이플이 거의 횡보를 한 이외에는 주요 품종이 모두 감소하였

다. 아크릴은 중국으로의 수출 감소 등으로 38.7% 큰 폭으로 감소하였으며, 

셀룰로스 섬유의 생산은 16.7만톤으로 5.6% 증가하였다. 또한 레이온 스테이

플은 5.1% 감소하여 3년 만에 감소하였고 수출의 호조로 아세테이트 스테이

플 토우는 15% 증가한 9.8만톤으로 과거 최고의 생산량과 같다. 

일본의 주요 합성섬유와 셀룰로스 섬유의 생산량 추이(1998년~2008년)는 <

그림 9>와 <그림 10>에 나타나 있다. 
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<표 3> 일본의 주요 화학섬유 생산량 
(1000톤) 

구분 2005 2006 2007 2008 08/07(%) 

폴리에스터 F 281.8 269.9 261.6 243.6 -6.9 

폴리에스터 S 213.9 213.3 203.8 191.0 -6.3 

나일론 F 117.9 117.5 116.5 112.0 -3.9 

아크릴 S 261.4 242.9 236.4 145.0 -38.7 

폴리프로필렌 125.5 127.4 126.6 126.3 -0.3 

합섬계 1,090.7 1,060.7 1,034.6 903.4 -12.7 

레이온 S 35.8 36.2 41.4 39.2 -5.1 

아세테이트 107.4 97.3 101.1 111.9 10.7 

셀룰로스계 158.7 148.5 158.3 167.2 5.6 

화섬계 1,249.3 1,209.2 1,192.8 1,070.6 -10.3 

(출처) 경제산업성. 08년은 속보치임.  ㈜ 올레핀, 아세테이트 토우 포함 
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<그림 8> 일본의 화학섬유 생산량 추이(1998년~2008년) 
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<그림 9> 일본의 주요 합섬의 생산량 추이(1998년~2008년) 
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<그림 10> 일본의 주요 셀룰로스 섬유의 생산량 추이(19
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