
염색 견뢰도 시험의뢰 경향 

 

1. 서 론 

염색견뢰도 시험은 염색물의 소비성능(탈색 및 변색 등)을 검사하기 위해 

행해진다. 본고에서는 2006년도 동경시 산업기술연구소 섬유센터에서 이뤄진 

염색견뢰도 시험 항목 및 결과 등에 대한 데이터를 정리 및 분석하여 앞으

로의 염색견뢰도에 관한 상담과 지도업무에 도움이 되고자 한다. 

 

2. 견뢰도 시험건 분석 

2.1 시료 소재 

<표 1>은 시험의뢰된 시료를 소재별로 분류한 것이다. 시험건수는 총 505

점이고 2005년과 비교할 때 거의 비슷한 수치이며 소재측면에서 거의 대부

분 견이 주를 이뤘으며 다음으로 면과 폴리에스터가 각각 50건 정도를 차지

했다. 

 

<표 1> 소재별 분류 

구 분 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 

견 578 372 301 332 342 

면 120 32 61 33 52 

양모 94 10 11 12 12 

폴리에스터 75 40 37 68 54 

나일론 33 10 20 12 0 

레이온 9 25 9 36 23 

금은사 · 박 4 7 8 4 0 

아크릴 4 0 3 0 2 

기타 · 불명 47 29 49 11 20 

합 계 964 525 499 508 505 



2.2 시료의 용도별 분류 

<그림 1>은 2006년 자료를 용도별로 분류하여 나타낸 것이다. <그림 1> 에

서 보듯이 기모노가 58%로 제일 많이 차지하여, 기모노 관련품(의류, 기모노 

소품, 허리띠)과 합해서 70%를 점하고 있다. 반대로 양복지는 11%로 적으며 

양장관련(넥타이, 양복지, 레이스)과 합해 18%를 나타내고 있다. 

 

 
<그림 1> 용도별 분류 

 

2000년부터 2006년까지 시료의 용도별 분류 추이를 <그림 2>에 표시하였 

다. 기모노의 경우는 차지하는 비율이 2001년도에서 2005년까지는 증가하는 

경향을 나타냈으나 2006년부터는 증가 경향이 멈췄다. 



 

<그림 2> 용도별 분류 추이(2000년~2006년) 

 

 

<그림 3> 가공법별 분류 



2.3 가공법에 의한 분류 

<그림 3>은 시험의뢰된 시료를 가공법별로 분류한 것으로 침염이 51%로 

반이상을 차지하고 있다. 

 

2.4 시험의뢰 목적에 따른 분류 

<그림 4>는 시험의뢰품을 의뢰목적에 따라 분류한 것으로 자사의 품질관

리 목적이 56%를 차지하고 있어 2004년 및 2005년과 비슷한 경향을 나타내 

견뢰도 관리에 대한 각사의 노력을 알 수 있다. 

 

 
<그림 4> 목적별 분류 

 



3. 시험항목 및 결과 

3. 1 시험항목의 경향 

시험항목 내역을 <표 2>에 나타내었다. 2006년도에 실시한 전체 시험 수는 

1323건이었다. 

 

<표 2> 시험항목 내역 

2005년 2006년 
시험항목 

견 기타 소재 합 계 견 기타 소재 합 계 

내일광 
167 

(19.8) 

75 

(14.1) 

242 

(17.6) 

197 

(22.9) 

54 

(11.6) 

242 

(18.3) 

건마찰 
189 

(22.4) 

113 

(21.3) 

302 

(22.0) 

210 

(24.4) 

113 

(24.3) 

302 

(22.8) 

습마찰 
188 

(22.3) 

113 

(21.3) 

301 

(21.9) 

205 

(23.8) 

113 

(24.3) 

301 

(22.8) 

땀 
115 

(13.7) 

76 

(14.3) 

191 

(13.9) 

145 

(16.3) 

58 

(12.5) 

191 

(14.4) 

물 
119 

(14.1) 

60 

(11.3) 

179 

(13.0) 

74 

(8.6) 

44 

(9.5) 

179 

(13.5) 

세탁 
15 

(1.8) 

65 

(12.2) 

80 

(5.8) 

12 

(1.4) 

65 

(14.0) 

80 

(6.0) 

드리이클리닝 
49 

(5.8) 

29 

(5.5) 

78 

(5.7) 

23 

(2.7) 

77 

(3.2) 

78 

(5.9) 

합 계 
742 

(100) 

531 

(100) 

1373 

(100) 

861 

(100) 

531 

(100) 

1323 

(100) 

 

각 시험항목별로 볼 때 견의 드라이클리닝 시험 및 세탁시험은 감소하고 

있다. 또한 견의 내일광시험, 마찰견뢰도 시험 및 땀견뢰도 시험이 증가하고 

있다. 이러한 현상은 기모노의 제작에 잉크젯 프린터를 이용한 새로운 염색

방법의 모색이 진행되어 이에 대한 시험의뢰가 증가한 것으로 보인다. 



3.2 시험결과 분석 

시험의뢰품의 각 시험항목에 대한 결과를 <그림 5~11>에 나타냈다. 내일광

시험은 3급 미만, 3급, 3급 이상, 그 외의 다른 시험은 1 1-2 2, 2-3 3 3-4, 4 4-5 5 

급으로 각각 3단계로 분류하여 평가했다. 

각각의 시험결과에 관해 검토한 것을 살펴보면 <그림 5, 6>에서 보는 것과 

같이 세탁, 드라이클리닝 시험에서는 좋은 결과가 나타났다. 이러한 현상은 

소재와 염색방법에 따른 세탁방법이 확대되면서 일어나는 것으로 생각된다. 

또한 견의 세탁시험에서 시험결과가 좋은 이유는 의류 시험품이 산성염료 

염색물이라서 그런 것이 아니라 반응성염료와 배트염료로 염색한 견 염색물

에 대해 의뢰자가 세탁시험을 의뢰했기 때문이라고 생각된다. 

 

 

<그림 5> 세탁시험 



 

<그림 6> 드라이클리닝 시험 

 

 

<그림 7> 내일광시험 



 

<그림 8> 마찰시험(건조) 

 

 

<그림 9> 마찰시험(습윤) 



내일광시험에서는 견 이외의 소재에서는 3급 미만이 49%, 견은3급 미만이 

64%로 견 이외의 소재와 비교해서 높은 비율을 보이고 있다. 또한 3급 이상

에 있어서는 견이 28%, 견 이외의 소재가 45%였다. 

<그림 8, 9>에서 보는 바와 같이 마찰견뢰도 시험에서는 소재와 상관없이 

건식 마찰과 습식 마찰견뢰도 모두에서 큰 차이가 발생하는 것을 알 수 있

었다. 건식 마찰견뢰도에서는 4급 이상이 약 50% 이상인데 반해 습식 마찰

견뢰도에서는 2급 이하의 등급이 약 60% 이상을 차지했다. <그림 10, 11>에 

나타난 땀 견뢰도 및 물 견뢰도에 있어서는 견의 경우는 습식 마찰견뢰도 

시험과 비슷한 양상을 나타냈다. 

 

 
<그림 10> 땀시험 

 



 

<그림 11> 물시험 

 

4. 결 론 

2001년 이전에는 시험의뢰건수의 감소가 현저했지만 2002~2006년 사이에 

는 안정화되어 500건 전후의 추이를 보였다. 

시험의뢰 목적에 따른 분류에서 보면 염색견뢰도가 높은 제품을 만드는 

업체가 증가하고 있어, 섬유업계의 염색견뢰도를 향상시키기 위한 노력으로 

인해 안정적인 시험의뢰 건수가 접수되는 것으로 보인다. 

 

 


