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9) 폴리에스터 필라멘트 직물의 캐리어염색 

폴리에스터직물의 캐리어염색법은 고온염색법 보다 더 오랜 역사를 가진 

염색법이기는 하지만, 많은 문제점들을 지닌 염색법이기 때문에 간단히 적기

로 한다. 

염액의 조제는 앞에서 적은 바 있는 고온염색시의 염액조제법에 준하면 

된다. 

여기서 꼭 한가지 특기해야 할 것은 염료와 캐리어를 같은 용기안에서 녹

여서는 절대로 안된다는 것이다. 다시 말하면, 염료는 염료만으로 분산시키

고 캐리어는 별도의 그릇에서 물로 분산시켜 둔다. 캐리어의 유화에는 적어

도 10배 양의 찬물을 사용하고, 유화액은 될 수 있는 한 빨리 사용해 버리도

록 해야 한다. 

캐리어염색의 경우, 균염을 얻기 위해서는 먼저 캐리어를 섬유에 균일하게 

흡수시키는 일이 중요하다. 거의 모든 캐리어들은 70℃부근에서부터 섬유에 

흡수되기 시작하고, 뒤이어서 80℃부근에서부터 염료가 흡수되어 염착이 시

작된다. 캐리어염색에서의 염료의 염발 거동은 고온염색 때처럼 염료농도에 

따라서 변화하지 않으므로, 아래의 기준 프로그램을 활용하면 충분히 염색할 

수 있다. <그림 21> 

 

 



 

<그림 21> 캐리어 염색시의 기준 프로그램 

 

·소요량의 연화수를 50℃로 가온해서, 피염물을 넣고 약 10분간 처리한다. 

이 때 조제와 캐리어를 비롯한 모든 첨가제들은 넣지 않아야 한다. 

·위의 처리가 끝나면 빙초산과 균염조제를 첨가한다. 

·캐리어를 넣고나서 약 5분이 지난 다음 서서히 승온시키기 시작한다. 

·염욕의 온도가 60℃에 도달하면 준비해 두었던 염료분산액을 첨가한다. 

·염료 첨가후 계속 가열하여 10분 지나면 pH확인을 한다. (pH 5~6이 좋

다. ) 

·pH 확인후 (약 75℃이상)는 매 분당 1℃의 승온속도로 승온시킨다. (이 

때의 승온속도는 염료에 따라서 변경할 필요가 없다.) 

·소요시간의 염색이 끝나면 시료채취(sampling)를 하여 견본색과 비교한다. 

이 때 필요에 따라서 염료 추가를 한다. 

·OK인 때는 70~80℃까지 서서히 냉각시킨 다음, 냉수를 넣어 냉각하고 

잔액은 버린다. 



<캐리어병용 고온 염색법> 

균염성의 향상과 만짐새의 개선 등을 목적으로 염색온도를 110~120℃로 

낮추어서 염색하면서 충분한 염색효과를 얻고자 하는 경우와 130℃에서 염

색하면서도 염색시간을 단축시키고자 할 경우 등 특수한 목적의식을 갖고서 

캐리어를 고온염색에 활용하는 경우가 있다. 

이런 목적으로 methyl naphthalene계 캐리어나 혹은 Chlorobenzene계 캐리어

를 0.5~2g/l 병용하는 방안이 권장되고 있다. 그러나 실제 작업에서는 유화파

괴에 따른 tar화에 의한 얼룩 발생과 염색기에 부착되어 있는 고무재 seal을 

팽윤시키는 등의 문제들을 일으키므로 많은 주의를 요한다. 

 

10) 폴리에스터섬유와 면사 혼교직물의 염색 

폴리에스터 필라멘트사와 면사로 구성된 직물을 염색하는데는 폴리에스터 

섬유와 면섬유를 차례로 batch식으로 염색하는  이욕염법이 주류를 이루고 

있다.액류염색기에 의한 이욕염색법의 보기를 <그림 22>에 나타내었다. 

 

 

<그림 22> 폴리에스터/면 직물의 이욕염색법 



이욕염색법에 소요되는 시간은 약 5시간이다. 

위에서 적은 이욕염색법의 시간 단축을 시도하여, 이욕일단 염색법으로 염

색할 수도 있다. 

 

 

<그림 23> 폴리에스터/면 직물의 이욕일단 염색법 

 

그러나 soaping, 끓여씻기, 수세에 소요되는 시간은 이욕염색법과 큰 차이

가 없으므로 염색에 소요되는 시간 단축은 별 것이 아니다. 

염색에만 소요되는 시간은 3시간이다. 

최근, 중성고온고착형 반응성 염료의 개발에 의하여 폴리에스터섬유와 면

섬유의 양쪽을 일욕 염색하는 방법이 현실적으로 실시 가능케 되었다. 이 경

우 염색시간은 약 1.5시간 정도이고 염색시간이 크게 단축되었다. 

위에 적은 일욕염색법용으로 개발된 중성고온 고착용 염료인 

Kayacelonereact 염료는 중성 내지 약알칼리성 염욕에서 90~130℃의 고온 염

색조건하에서 신속하게 면섬유에 고착할 수 있는 반응성기를 가진 면섬유용 

염료이다. 

이 염료와 동일한 염욕에서 사용하는 폴리에스터섬유용 분산염료는 망초

의 존재하에서 안정된 분산성을 가지고 tar화 하지 않는 성질을 가지면서, 면

섬유에 오염되지 않는 것들을 선택하여 사용하지 않으면 안된다. 



 

<그림 24> 폴리에스터/면 직물의 일욕염색법 

 

 

 

 


