
복합소재의 염색 

- 폴리아마이드/폴리우레탄- 

 

 

1. 산성 염료, 분산 염료, 함금속 염료에 의한 염색 

1.1 염색의 요점 및 문제점 

 

소재 폴리아마이드 폴리우레탄 비 고 

사용염료 산성, 함금속 염료 분산, 산성, 함금속 염료

염색온도 100℃ 60~80℃ 

염색 pH PH 4~5.5 PH 6~7 

세정방법  수세 수세 

분배율에 주의 

 

폴리우레탄측의 농도가 너무 연하게 눈에 띄는 경우에는 조제를 사용하여 

다음과 같은 처방으로 동색성을 올릴 수 있다. 

2.0%   Avolan IW(Bayer) 

X%    산성 염료 또는 함금속 염료 

Y%    초산(pH 7.5~5.5) 

40℃에서 45분에 95℃로 승온하여 30분 유지한 후, 

0.5~2.0%   Astragal PAN(Bayer) 

을 가하여 95~98℃에서 60분 염색한다. 

 

1.2 염색법 



 

(1) X%     염료 

   0.5%     Avolan IW(Bayer) 

   1.0%     levegal(Bayer) 

   pH 5.0(초산) 

 

1.3 추천염료 

(1) 폴리우레탄 오염이 적은 염료 

Telon Yellow FG 

Yellow RLN micro 

Yellow 4R micro 01 

Brown 3G 01 

Red BRL micro 

Blue BRL micro 

Orange AGT 

Supranol

Isolan 

Turquoise GGL 

Yellow K-RLS 200% 

Orange K-RLS 150% 

Brown K-3GLS 150% 

Grey K-PBL 200% 01 

Orange S-RL 01 

 

(2) 폴리우레탄 오염이 많은 염료 

Telon Blue AFN 

Blue A3GL 

Blue FRW 

Isolan Yellow S-2GL 

Navy Blue S-RL 

Grey S-GL 



Black LDN 

Black LGN liquid 

Black BPU liquid 

Supranol Yellow 4GL 

Red GW 

Violet RWN 

Blue BLW 

Blue GLW 

Green GW 

Green BW 

Navy R 02 

  

 

 

 

 

 


