
편물의 결점 (2) 

 

2. 폴리에스터 환편지의 가로줄흠 

원사의 결점에 기인하는 예를 소개한다. 이 인터록 편지의 결점도 <그림 

4>와 같이 주기성이 있고 특정의 급사구, 또는 그 실에 문제가 있다고 추정

된다. 

 

 
<그림 4> 폴리에스터 환편지의 가로줄흠 

 

 



 

<그림 5> 뜨개코의 길이와 겉보기 섬도 

 

Replica, 투과광으로 조사하면 작은 얼룩이 관찰되어 원인으로서 편목 길이

의 이상 혹은 실의 굵기의 불균이라고 생각된다. 편목 길이, 겉보기 섬도를 

조사해 보면 <그림 5>와 같이 되어 편목 길이는 정상이고 겉보기 섬도에 이

상이 있기 때문에 이상사의 혼입이라고 생각된다. 실제 분해사의 섬도, 단면

형상을 조사하면 <표2>, <그림 6>와 같이 되어 이원사가 혼입되어 가로줄흠

이 발생된 것이 확인되었다. 

 

<표 2> 분해사의 쓰임 

 정상사 이상사 

Total 섬도(D) 

Filament 수(본) 

87 

36 

61.5 

36 



 

<그림 6> 단면 형상 

 

여기서 사용한 단면 형상은 섬유속을 paraffine, ethylcellulose, stearic acid 혼

합, 용융물 속에 넣어 매몰고화(埋沒固化)로 6μ정도로 절단하여 현미경 사진

을 촬영한 것이다. 이것은 꽤 숙련을 요한다. 

 


