
고급 면편성물 생산 기술 (STARFISH) 

- 면위편성포(Cotton Weft Knitted Fabric)의 시험방법(1) - 

 

Ⅰ. 스타피쉬 기준이완처리 

1. 원리(Principle) 

편성포를 한번 세탁(washing)하고 텀블건조(tumble drying)시킨 다음 다시 4

회 반복하여 수세(rinsing)하고 텀블건조시킨다. 이와 같은 맨 마지막 처리를 

끝낸 편성포를 기준상태(Reference State)에 있는 편성포라고 정의한다. 

 

2. 시험장치(Apparatus) 

2.1 프론트 로딩(front loading) 방식의 가정용 자동 세탁기(예, Hoover) 

2.2 가정용 텀블건조기(tumble dryer) (예, Hoover) 

2.3 가정용 자동 세탁 가루비누(washing powder) 

2.4 자(scale) 

2.5 BS 1051, ISO 139에 언급되어 있는 섬유시험을 위한 20℃×2℃에서 RH 

65±2%의 표준상태를 유지할 수 있는 설비 

 

3. 시험샘플(Test Sample) 

3.1 시험샘플을 섬유시험을 위한 표준상태에서 평형상태(equilibrium)에 도

달할 때까지 컨디셔닝시킨다. 

3.2 이완처리를 하기 위한 샘플은 45cm에서 70cm사이의 정방형으로 한겹

(single thickness)이어야 한다. 변(selvage) 부위나 구김(crease)이 있는 부위는 

피해야 한다. 



3.3 적절한 시험법에 따라 기준상태 편성포(reference state fabric)를 만들어 

필요한 시험을 할 수 있도록 샘플로부터 적당한 크기로 충분한 시험편을 준

비해야 한다. 

보통은 70×70cm 시험편 5개면 충분하다. 

 

4. 세탁(Laundering) 

4.1 세탁사이클(Wash Cycle) 

이완처리의 첫번째 사이클은 시험편이 충분이 젖고 느슨하게 부착되어 있

는 상태의 먼지나(dirt)나 왁스(wax) 및 그리스(grease)가 제거될 수 있도록 세

제(detergent)를 사용하여 충분한 시간동안 온수세탁(hot wash)을 하는 것이 중

요하다. 

가정용 자동세탁기를 사용할 경우는 국제 섬유취급 표시기호 2 

(International Textile Care Labelling code 2)인 60℃에서 세탁하므로써 이 목적을 

달성 할 수 있다. 

4.2 수세 사이클(Rinse Cycle) 

두번째 이후는 건조전에 단지 시험편을 물에 완전히 적시는데 목적이 있

으므로 편리하게 수제 사이클만을 사용해서도 할 수 있다. 

4.3 세탁샘플링의 중량(sample load) 

세탁기에 들어가는 표준 샘플중량(Standard load weight)을 유지시키는 것이 

중요하다. 가정용 자동 세탁기에 표준적으로 권장되고 있는 중량의 흡습성 

물질(absorbent material)를 사용한다. 즉, Hoover의 경우는 2.75kg 

4.4 가루 세탁 비누(Washing Powder) 

첫번째의 완전 세탁 사이클에서는 일반 가정용 세탁기에 사용되는 가루비

누를 사용할 수 있다. 제조업자가 권장하는 용량을 사용할 수 있다. 



5. 건조(Drying) 

신뢰성 있고 일괄성 있는 스타피쉬 기준상태(Starfish Reference State(를 얻기 

위하여는 시험편을 건조시키는 것이 필수적이다. 즉, 텀블건조기에서 꺼낼 

수 최소의 수분만(약 1%)을 함유하고 있어야 한다. 편성포에 남아 있는 수분 

함유량은 이완(relaxation)의 수준에 영향을 미칠 수 있다. 

이와 같은 수분함량을 확실하게 최소화하기 위해서는 시험을 하기 전에 

시험편이 건조항량(constant dry weight)에 이르는데 요구되는 시간을 알아보는 

것이 필요하다. 

5.1 건조시간(Drying Time) 

5.1.1 시험샘플과 동일하거나 유사한 구조의 보정포를 표준상태에서 중량

을 달아 샘플중량(sample load)을 맞추어 60℃에서 표준세탁을 하고 탈수한다.  

5.1.2 세탁이 완료되면 세탁물을 텀블건조기내에 넣고 최고온도에 세팅하

여 규정된 건조시간, 예를 들면 60분 동안 텀블건조시킨다. 

5.1.3 세탁물을 꺼내서 무게를 측정한다. 

5.1.4 세탁물을 텀블건조기에 다시 넣고 10분간 더 최고온도에서 텀블건조

시킨다. 

5.1.5 세탁물을 꺼내서 무게를 단다. 

5.1.6 세탁 및 텀블건조한 세탁물은 중량이 일정해질 때까지 5.1.4와 5.1.5

단계를 반복한다. 

5.1.7 건조시간은 중량이 일정해질 때까지 소요된 시간에 냉각시간 10분을 

더한 시간인데 이것은 다시 말하면 항량이 된 후에는 열원을 끄고 10분간 

계속 텀블링(tumbling)시킨다는 것을 의미한다. 

 

6. 시험절차(Test Procedure) 



6.1 앞에서 설명한 바와 같이 시험편을 준비한다. 

6.2 시험편의 중량을 측정하고 시험편과 같거나 비슷한 구조 및 가공을 한 

보정포(makeweight)을 합하여 표준중량(standard weight : 예 2.75kg)이 되게 한

다. 

6.3 세탁기에 세탁물을 넣은 후 디스펜서(dispenser)에 권장되고 있는 양의 

가루비누를 넣고 세탁기를 60℃에서 세탁이 이루어지고 탈수(예 : 800rpm으

로 4분 동안) 될 수 있도록 세팅한다. 

6.4 세탁 사이클(wash cycle)이 끝나면 세탁물을 텀블건조기에 넣고 완전히 

건조될 때까지 텀블건조시킨다. 

6.5 첫번째 텀블건조 사이클이 끝나면 세탁물을 세탁기에 다시 넣고 수세

(헹굼) 사이클만을 사용(4분간 800rpm의 최종 탈수까지를 포함)하여 세탁물

이 완전히 다시 적시게 만든다. 그 후 세탁물을 5.1에서 설명되고 6.4에서 사

용된 방법 및 시간으로 텀블건조시킨다. 

6.6 전항(6.5항)을 세번 더 반복한다. 

6.7 전체 5회 사이클이 끝나면 평형상태에 도달할 때까지 시험편을 표준상

태에서 컨디셔닝시킨다. 

6.8 이제 이 시험편은 스타피쉬 기준상태(Starfish Reference State)가 된 것이

다. 

 

 


